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TIPUS DE CLASSIFICACIO DE LES CLASSES RESISTENTS CTE

La classificacio de les classes resistents en el CTE, es defineixen a partir de tres metodes
de classificacido diferents, la classificacié visual, la classificaci® mecanica i la
classificacié acustica. A continuacié s’exposen les principals caracteristiques de
cadascun.

- Classificacio visual: és el métode més utilitzat de tots i consisteix en classificar els
elements segons unes classes de qualitats visualment, segons la norma
harmonitzada UNE-EN 14081-1 i UNE 56544, que limita la quantitat de nusos,
desviacions de fibra, esquerdes, anells de creixement, bosses de resina, etc. donant
lloc aixi una classe resistent o una altre. Actualment s’ha desenvolupat un sistema
automatitzat que escaneja les peces per determinar els defectes superficials, fent
aixi molt mes rapid el procés tradicional.

- Classificaci6 mecanica: consisteix en realitzar un assaig mecanic no destructiu i
rapid amb el qual s’obté el modul d’elasticitat. Amb aquest es defineix la classe
resistent de I’element. En I'industria aquests assajos es realitzen de forma continua i
a una velocitat superior a 90 m/min per maquinaria de classificacié estructural.

- Classificacidé acustica: el métode més modern de tots, és el de classificacio
acustica mitiancant una classificacié automatitzada segons la determinacié del
modul de elasticitat dinamic de la fusta, que s’obté registrant de I’element una
freqléncia propia de vibracio i aplicant un calcul amb la seva densitat.
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